几 种 主 要 宝 石 鉴 定 特 征 一 览 表

	宝石名称
	钻石
	红、蓝宝石
	祖母绿
	翡翠
	珍珠

	矿物名称
	金刚石
	刚玉
	绿柱石
	硬玉
	文石

	晶系与晶形
	等轴、八面体
	六方、六方柱或板
	六方、六方柱
	单斜、柱状或板状
	三斜、板片状

	化学成分
	C
	Al2O3
	Be3Al2（Si6O8）
	NaAl{Si3O6}
	CaCO3。nH2O

	颜色
	无色、白色、红、蓝、绿、紫等色
	红、蓝、黄、玫瑰、绿、橙等色
	翠绿、红、粉、天蓝、黄、无色等色
	翠绿、黄绿、褐、红、紫、白等色
	白、粉、黄、绿、黑等色

	硬度
	10
	9
	7.5--8
	6.5--7
	3.5—4

	光泽
	金刚光泽
	玻璃光泽
	玻璃光泽
	玻璃光泽
	玻璃光泽

	密度
	3.52
	3.5—4.2
	2.66—2.83
	3.24—3.43
	2.78

	折光率
	2.42
	1.760—1.779
	1.577—1.583
	1.640—1.673
	1.530—1.686

	色散
	0.044
	0.008-0.009
	0..014
	0.013
	

	光性
	均质体
	一轴晶负光性
	一轴晶负光性
	二轴晶正光性
	一轴晶负光性

	包裹体
	金刚石、石墨、尖晶石、石榴石等矿物包体
	丝绢状金红石包体（缅甸、斯里兰卡）、锆石晕圈（斯）、指纹状气液包体（泰）等
	哥伦比亚：气固液三相包体，乌拉尔：阳起石、黑云母包体。巴西：乳滴状气液平行管状包体。
	纤维（斑状）交织结构。硬玉矿物晶体反光呈“翠性”。无色硬玉集合体呈“石花”
	天然：内部有极微小的砂粒或尘埃。人工：内部有核，核边有褐色边线。

	光谱
	紫色区415nm 有一条窄吸收带
	红宝石：693nm、470nm各有三条吸收线
	红色区：475nm与3—5条密集吸收线
	473nm有一条黑吸收线。Cr、Ni致色者，在红色区有三条吸收线
	

	评价
	按“4C”标准评价。以无色、白色、洁净无暇、无包体裂纹、切工精良、重量大为上品
	以鸽血红、玫瑰红、矢车菊蓝、墨水蓝色、透明度好、包体少、重量大为上品
	以翠绿色、祖母绿色、净度高、透明度高、裂纹少、重量大为上品
	以翠绿色、黄绿色、透明度高、玻璃地、细粒结构、“老坑”种为佳品
	以玫瑰红色、白色、珍珠光泽、圆度好、光洁度好、无砂眼、颗粒大为上品

	相似宝石
	锆石、石榴石、水晶、绿柱石、电气石、黄玉、CZ、YAG、GGG、钛酸锶
	锆石、石榴石、尖晶石、黄玉、电气石、黝帘石、海蓝宝石、合成红、蓝宝石、玻璃
	萤石、翠榴石、钙铝榴石、铬透辉石、电气石、绿玉髓、磷灰石、翡翠、CZ、YAG 玻璃
	软玉、独山石、岫玉、青海翠玉、绿玛瑙、澳玉、马来玉、玻璃
	充蜡玻璃、塑料、染色珍珠

	鉴定特征
	热导率、硬度：区分所有的宝石。折光率：区分除CZ钛酸锶以外的相似宝石。色散、偏光性：区分除YAG、GGG、钛酸锶以外的宝石
	多色性：明显区分相似宝石。硬度：仅次于金刚石。密度：区分电气石、海蓝宝石、玻璃。折光率：区分锆石、黝帘石、黄玉、电气石、海蓝宝石。包体：区分合成宝石。偏光性；区分尖晶石、玻璃
	硬度；区分萤石、钙铝榴石、磷灰石、石英。密度：除石英外均小于其它宝石。折光率：萤石、石英低于祖母绿、其它高于祖母绿。偏光性：区分萤石、钙铝榴石、翠榴石、CZ、YAG、玻璃。查氏镜；呈粉红色，区分其它宝石
	结构：区分除软玉外的其它玉石。密度：区分软玉、玛瑙、独山石、岫玉、绿色石英（马来玉）、玻璃。折光率：区分绿玛瑙、澳玉、马来玉、玻璃。查氏镜；呈绿色，区分翡翠A、B、C货
	热针：区分充蜡玻璃、塑料。X射线：区分天然与养殖珍珠。密度：区分充蜡玻璃。外形；区分海水与淡水养殖珍珠，有核与无核养殖珍珠。盐酸；区分玻璃、塑料

	主要产地
	澳大利亚、扎伊尔、前苏联
	缅甸、印度、斯里兰卡、泰国、澳大利亚
	哥伦比亚、巴西、前苏联、南非
	缅甸
	波斯湾、斯里兰卡、日本、中国


